
Sıra No Deney Adı
Deney Metodu (Varsa Standart 

Belirtiniz)

Minimum Numune 

Miktarı

Ücret (€) (KDV 

hariç)
Akreditasyon Durumu

1 Çekme Deneyi TS EN ISO 6892-1, TS EN ISO 4136 1 ADET 18 €
Akreditasyon Kapsamına 

Dahil

2 Çekme Deneyi
ASTM A370, ASME SEC. IX,

AWS D1.1, TS EN ISO 898-1, 
1 ADET 15 € Kapsam Dışı

3 Çekme Deneyi (Yüksek Sıcaklık) TS EN ISO 6892-2 1 ADET 75 € Kapsam Dışı

4 Z Çekme Deneyi TS EN 10164 1 ADET 27 € Kapsam Dışı

5 Çentikli Kırma Deneyi
TS EN ISO 9017, ASME SEC. IX, AWS 

D1.1
1 ADET 19 € Kapsam Dışı

6 Eğme Deneyi TS EN ISO 7438, TS EN ISO 5173 1 ADET 18 €
Akreditasyon Kapsamına 

Dahil

7 Eğme Deneyi
ASTM A370, ASME SEC. IX,

AWS D1.1 
1 ADET 15 € Kapsam Dışı

8 Yassılaştırma Deneyi TS EN ISO 8492 1 ADET 20 € Kapsam Dışı

9 Kimyasal Analiz Deneyi
ASTM E1086, ASTM E1999,

ASTM E415
1 ADET 25 €

Akreditasyon Kapsamına 

Dahil

10 Kimyasal Analiz Deneyi
ASTM E2209, ASTM E3047,

ASTM E 1251
1 ADET 32 € Kapsam Dışı

11 Sertlik Deneyi ( 5 iz ortalaması)

TS EN ISO 6508-1, ASTM E18,

TS EN ISO 9015-1, ASTM E92,

TS EN ISO 6507-1, 

1 ADET 20 €
Akreditasyon Kapsamına 

Dahil

12 Sertlik Deneyi ( 5 iz ortalaması)
TS EN ISO 6506-1, ASTM E110, 

ASTM E10
1 ADET 17 € Kapsam Dışı

13
Sertlik Taraması Deneyi 

(Max. 60 Ölçüm)

EN ISO 6507-1, TS EN ISO 9015-1, 

ASTM E92
1 ADET 41 €

Akreditasyon Kapsamına 

Dahil

14
Çentik Darbe Deneyi 

(Oda Sıcaklığında)
TS EN ISO 148-1, TS EN 9016 1 ADET 12 €

Akreditasyon Kapsamına 

Dahil

15
Çentik Darbe Deneyi 

(Oda Sıcaklığı Harici)
TS EN ISO 148-1, TS EN 9016 1 ADET 12 € Kapsam Dışı

16 Feritscope İle Ferrit Oranı Tayini - 1 ADET 32 € Kapsam Dışı

17
Mikroyapı (Numune hazırlama + Dağlama 

+ Fotoğraf)
TS EN ISO 17639, ASTM E3 1 ADET 48 €

Akreditasyon Kapsamına 

Dahil

18 Mikroyapı Analizi
ASTM E1382, TS EN ISO 945-1,

ISO/TR 945/2
1 ADET 75 €

Akreditasyon Kapsamına 

Dahil

19 Makroyapı
TS EN ISO 17639, ASTM E340,

ASTM E3
1 ADET 50 €

Akreditasyon Kapsamına 

Dahil

20 Ultrasonik Muayene (UT)
EN 12680-1, EN 12680-2,

EN 12680-3
1 ADET -

Akreditasyon Kapsamına 

Dahil

Ultrasonik Muayene (UT) EN 10228-3, EN 10228-4, 1 adet - Kapsam Dışı

21 Manyetik Parçacıklar Testi(MT) TS EN ISO 9934-1, TS EN 1369 1 ADET -
Akreditasyon Kapsamına 

Dahil

Manyetik Parçacıklar Testi(MT)

TS EN ISO 17635, TS EN ISO 5817, TS 

EN ISO 17638,

TS EN ISO 10228-1

1 ADET - Kapsam Dışı

22 Penetrant Testi (PT)
EN ISO 3452-1, TS EN 1371-1,

TS EN 1371-2
1 ADET -

Akreditasyon Kapsamına 

Dahil

Penetrant Testi (PT)
TS EN ISO 17635, TS EN 10228-2, TS 

EN ISO 23277, TS EN ISO 5817
1 ADET - Kapsam Dışı

23 Görsel Muayene (VT) TS EN 13018, TS EN ISO 1370 1 ADET -
Akreditasyon Kapsamına 

Dahil

23 Görsel Muayene (VT) TS EN ISO 17637, TS EN ISO 5817 1 ADET - Kapsam Dışı
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